FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS DE
LA VIGUETA AUTORRESISTENTE FRETENSADA
GILVA, S.A.

Ctra. de Alcafilz, km 366
44570 CALANDA (Teruel)
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PESO (kN/ml) : 0.235 Cotas en mm
2.- MATERIALES
HORM. VIGUETA .3 a .12 : HP-45/P/12/1Ta fck = 45.0 N/mm2, Gamma.c = 1.50
ACERO ARMADURA ACTIVA : ¥ 1860 C I1 fpk = 1658 N/mm2, Gamma.s = 1.15,
3.- ARMADO, TEMSIONES ¥ PERDIDAS DE LA VIGUETA T-18
ALTURA TIPOS DE VIGUETA
ARMADURR V {(mm} 3 .4 .5 .6 e -B 8 <10 .11 .12
INFERIOR V1 22.50 394 394 394 3pd 3@4 295 295 395 39S 35S
V2 37.50 lpd  1pd 1lgpd  2q4 15  1pS  1ps  1¢s
V3 52.50 lod  led 14 1p5  1¢5
V4 £7.50 lpa 14 15
SUPERIOR V5 155.00 lpd lpd4  lpd  lpd 1ps 1S  1lgS5  1lgS 195 15
TENSION INICIAL (N/mm2)
Armadura inferior 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275
Armadura superior 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275
PERDIDAS FINALES (%)
Armadura inferior 15.3 17.1 18.s 1.7 21.3 15.24 1B.4 22.1 23.1 23.7
Armadura superior 12,0 12.1 12.4 13,1 13.1 13.5 13.§ 13.1 13.4 14.2
FUERZA PRET. P1i (kN) 60.26 74.51 88.61 102.6 116.2 70.50 %2.54 113,7 135.2 156.8
EXCENTRICIDAD e (mm} (1) | 24.1 27.2 26.9 24.7 26.3 13.5 19.8 26.0 25.7 23.5
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